
Herkunftsdeklaration Furnier und Schnittholz 

Holzart Herkunft Holzart Herkunft
A F
Abachi Ghana, Elfenbeinküste, Nigeria Freijo Brasilien
Abura Gabun, Gambia, Elfenbeinküste G 
Afara Zentralafrika, Ghana, Kamerun Grisard Schweiz, Frankreich 
Afromosia Rep. Kongo, Ghana H  
Ahorn Schweiz, Frankreich, Deutschland Hagenbuche Schweiz, Österreich, Deutschland
Ahorn (Spitzahorn) Schweiz, Frankreich, Deutschland Hemlock USA
Ahorn Ami USA, Kanada I/J
Akazie Ungarn, Rumänien Ipé Brasilien, Bolivien 
Amarant Brasilien, Guyana Iroko Ghana, Rep. Kongo, Togo
Amazakoué Elfenbeinküste, Ghana Jatoba Brasilien, Bolivien, Peru
Anegré Ghana, Kamerun K 
Apfelbaum Schweiz, Österreich, Ungarn Kastanie Schweiz, Italien, Ungarn
Arve Schweiz, Österreich Kiefern Schweiz, Österreich, Deutschland
B Kiefern mit Ast Schweiz, Österreich, Deutschland
Bambus China Kirschbaum Schweiz, Frankreich, Deutschland
Beli Gabun, Kamerun Kosipo Zentralafrika, Elfenbeinküste
Birke Finnland, Deutschland, Schweiz Koto  Ghana, Elfenbeinküste, Kamerun
Birnbaum Schweiz, Österreich Königsholz Brasilien
Bubinga Gabun, Kamerun, Rep. Kongo L 
Buche Schweiz, Deutschland, Frankreich Lauro Preto Brasilien, Bolivien
C Lärche geräuchert Schweiz, Österreich, Deutschland
Cabreuva Brasilien Lärche mit Ast Schweiz, Österreich, Deutschland
Cherry USA Lärche Schweiz, Österreich, Deutschland
Courbaril Brasilien, Bolivien, Guyana Limba Rep. Kongo, Zentralafrika
D Linde Schweiz, Frankreich
Douglas Schweiz, Deutschland M  
Doussie Gabun, Mosambik Macoré Zentralafrika, Gabun
E Mahagoni Pyramiden Zentralafrika, Gabun
Eibe Schweiz, Deutschland, England Mahagoni Swietenia Mexiko, Honduras
Eiche Schweiz, Deutschland, Frankreich Mai – Dou   Myanmar
Eiche Ami USA Makassar Indien, Indonesien
Eiche Antik Schweiz, Deutschland, Frankreich Makassar – Amaro Indonesien
Eiche Ast Schweiz, Deutschland, Frankreich Mansonia Ghana, Kamerun
Eiche geräuchert Schweiz, Deutschland, Frankreich Mehlbeerbaum Frankreich, Deutschland
Eiche Moor Schweiz, Deutschland, Frankreich Merbau Indonesien, Thailand
Eiche Rot Schweiz Myrten – Maser USA
Elsbeer Frankreich N 
Erle Schweiz, Deutschland, Frankreich Nussbaum Schweiz, Frankreich, Ungarn
Esche Schweiz, Deutschland Nussbaum Ami USA
Etimoe Ghana, Elfenbeinküste, Nigeria Nussbaum Maser Ami USA
Eukalyptus Brasilien, Chile Nussbaum Maser Frankreich
F Nussbaum Natur Schweiz, Frankreich, Österreich
Fichte Schweiz, Österreich, Deutschland O 
Fichte Altholz Schweiz, Österreich, Deutschland Okoumé Gabun, Rep. Kongo
Fichte Antik Schweiz, Österreich, Deutschland Olive Italien, Türkei
Fichte mit Ast Österreich, Deutschland Oregon Pine USA, Kanada

Klaus Schreinerei AG
Sulzerstrasse 30
6289 Hämikon

 01.01.2012/ Seite 1



Herkunftsdeklaration Furnier und Schnittholz 

Holzart Herkunft Holzart Herkunft
P   T
Padouk Gabun, Rep. Kongo Tigerwood Brasilien, Venezuela, Kolumbien
Palisander Madagaskar Madagaskar Tineo Chile, Argentinien
Palisander Ostindisch Indien, Sri Lanka, Indonesien Tulpenbaum USA
Palisander Rio Brasilien, Argentinien U  
Palisander Santos Brasilien Ulme Schweiz, Deutschland, Frankreich
Palme Brasilien Ulme Grau USA
Pappel Schweiz, Frankreich, Italien Ulme Rot USA
Piquana Brasilien, Bolivien V  
Platane Schweiz, Frankreich Vavona Maser USA
R  Vogelaugenahorn USA, Kanada
Redwood USA W 
S  Wenge Gabun, Rep. Kongo
Sapeli Zentralafrika, Rep. Kongo White Ebony Indonesien 
Satin Walnut USA, Mexiko Y
Seideneiche Australien Yellow Poplar USA
Sipo Zentralafrika, Rep. Kongo, Gabun Z  
Sucupira Brasilien, Kolumbien, Guyana Zebrano Gabun, Kamerun, Kongo
T  Zeder Rot Kanada
Tamo Japan Ziricote Mexiko, Kolumbien
Tannen Schweiz, Österreich Zitrone Indien, Sri Lanka 
Teak Myanmar Zwetschgen Schweiz, Österreich
Tiama Ghana, Rep. Kongo, Gabun
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